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Kunststoffe sind synthetisch hergestellte
Konstruktionswerkstoffe (z.B. PE, PVC)
oder abgewandelte Naturstoffe (z.B.
Zellulosederivate). Sie werden in drei
Gruppen unterteilt :

Thermomere (Thermoplaste)

Thermomere haben unter den Kunststof-
fen den größten Anteil und sind dadurch
gekennzeichnet, dass sie unter Tempera-
tureinwirkung reversibel erweichen und
dann plastisch formbar sind. Sie sind zum
größten Teil in organischen Lösungsmit-
teln löslich. Dieses Verhalten beruht auf
der besonderen Anordnung der Molekül-
ketten (lineare Struktur). 

Duromere (Duroplaste)

Duromere härten sowohl drucklos und
kalt als auch unter Druck und Wärme-
zufuhr aus. Die Molekülketten sind eng-
maschig vernetzt und lassen sich im All-
gemeinen nicht in organischen Lösemit-
teln lösen. Sie schmelzen auch nicht unter
Temperatureinwirkung, sondern zersetzen
sich oder verkohlen. 

Elastomere (Elaste)

Die Molekülketten der Elastomere sind
grobmaschig miteinander vernetzt,
dadurch erklärt sich ihr elastisches Ver-
halten. Von organischen Lösemitteln wer-
den sie im Allgemeinen nicht aufgelöst,
sondern quellen auf.
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Begriffsbestimmungen

Abb. 2:  Duromere

Abb. 3:  Elastomere

Abb. 1:  Thermomere a) amorph b) teilkristallin
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Abkürzung Kunststoffname eingetragene Handels-
namen (Beispiele)

ABS Acrylnitrilbutadienstyrol Luran

EP Epoxidharz Araldit
Beckopox
Rütapox

GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff

GFUP Glasfaserverstärkte,
ungesättigte Polyesterharze

MF Melamin-Formaldehydharz Keramin
Resamin
Resopal

PA Polyamid Nylon
Ultramid
Perlon

PE Polyäthylen Hostalen
Lupolen
Vestolen

PF Phenol-Formaldehydharz Bakelit
Resarit
Urafen

PMMA Polymethylmethacrylat Degalan
Plexiglas
Resarit

PP Polypropylen Hostalen PP
Luparen
Vestolen P

PS Polystyrol Edistir
Styroflex
Styropor

PTFE Polytetrafluorethylen Hostaflon
Teflon

PU Polyurethanharz Desmodur
Desmophen
Lupranol

PVC Polyvinylchlorid Hostalit
Mipolam

SI Silikon Baysilon
GE-Silicones
Wackersilon

UP ungesättigte Polyesterharze Alpolit
Leguval
Palatal
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Verzeichnis der Abkürzungen und Handelsnamen
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